ESCO — manual pro pokladku dfevénych podlah
Zhotovitel:

Stavebni pripravenost objednatele pfi pokladce difevénych podlah

1 Teplota vzduchu min. 18 ° C, teplota podkladu min. 15 ° C (plati, kde neni podlahové topeni),
relativni vihkost vzduchu 50 % +/- 10 %. Maximalni vihkost podkladu méfeno CM pfistrojem:
2% - beton
1,3 % - beton podlahové vytapéni
0,5 % - anhydrit
0,3 % - anhydrit podlahové vytapéni
12 % - dievéné konstrukce (sucha vystavba) — méreno odporové
2 Podklad musi byt soudriny, bez oddélujicich se ¢asti, bez necistot a mastnoty. Rovinnost
podkladd musi byt dle normy do 2 mm/2m, méreno lati. Rohy mistnosti vzdalené od sebe vice
jak 4 m mohou mit odchylku max. 4 mm.
V ptipadé podlahového vytapéni viz protokol o opattfenich pro mazaniny na podlahové topeni.
4 Vyklizeny prostor, dokonceny mokré procesy (zejména dlazby a pfipadné betonaze). Dokonceni
prvkd, na které maji navazovat plynule krytiny.

w

Pozn.
Klimatické podminky musi zachovany po celou dobu realizace zakazky, do predani dila. Po té bude
postupovano dle navodu na udrzbu a doporucenych podminek jednotlivych podlah.

Podlahy ESCO musi byt na stavbu, pokud splfiuje stavebni pfipravenost dodany s dostatecnym
predstihem, aby doslo k dostatecné aklimatizaci, tzv. rovnovazného stavu dreva, v zavislosti na teploté
a vlhkosti vzduchu. Dodani na stavbu by mélo byt minimalné tyden pred pokladkou.

Celoplosné lepeni podlahy

Pokud je podlaha celoplo$né lepena doporucujeme pouZzit PU-lepidlo PROFESSIONAL 9500+ nebo SIKA
T54. Zvolime smér pokladky a poklada se od vzdalenéjsi strany od vchodu. Lepidlo se nandsi na podklad
tak, aby doslo celoploSnému pfilepeni podlahy. V pfipadé pokladani podlahy systém pero-drazka je
mozno pouzit pro dokonalejsi styk jednotlivych lamel stahovéaky. Nikdy nesmi byt lepena podlaha
soubézné k podkladu a ve spoji. Po poloZeni podlahy podlahu vycistime. Po pfischnuti podlahy
vyjmeme klinky okolo stén a podlahu olistujeme. Podlahu je mozno zatéZovat pod 24 hodinach.

Pokladani podlahy plovoucim zplsobem

V pfipadé pokladani podlah plovoucim zplsobem, musi byt dodrzeny predepsané dilataéni spary a
podlaha nesmi byt nikde spojena s podkladem. Prahy a prechody musi byt upraveny tak, aby byla
zachovana dilatacni spara. Dilatacni spara se pocita na 1 m podlahy 2 mm spdra. Po 8 m podlahy by
méla byt plovouci podlaha rozdélena dilatacni sparou. Pokud budete pokladat vétsi plochu a budete
poZadovat podlahu beze spary je nutno provést celoplosné lepeni podlahy. Podlahu pokladame na folii
a vhodnou podloZku, tzv. krocejovou izolaci. Pokud je podlaha lepena systémem pero-drazka pouZijeme
disperzni lepidlo D3 GREEN FIELDS. Po polozZeni podlahy vyjmeme klinky okolo stén a podlahu
olistujeme. Podlahu je moZno zatéZovat pod 24 hodinach. Podlahu se zdmkovym spojem je mozno
zatéZovat okamazité.

Podlozky pod plovouci podlahy, které doporucujeme:
ALU FOLIE — tloustka 3 mm

ESCO VLAS-FELT (100% ptirodni material), tloustka 3 mm
ESCO SILENT SOUND — tloustka 3 mm



